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Raport z badań (Test odporności na ogień) 

 Numer raportu: SHMR250400730501. 

 Data wydania: 21 kwietnia 2025 r.. 

 Nazwa próbki: Siatka przeciw owadom z włókna szklanego (Fiberglass Insect Screen). 

 Data otrzymania próbki: 14 kwietnia 2025 r.. 

 Okres badania: 14 kwietnia 2025 r. – 21 kwietnia 2025 r.. 

Podsumowanie wyników 

 Badany parametr: Palność. 

 Metoda badawcza: FMVSS 49 CFR 571.302-2024 (amerykańska federalna norma bezpieczeństwa dotycząca 
palności materiałów wewnątrz pojazdów). 

 Wynik: Zobacz szczegóły poniżej. 

 Wniosek: Pozytywny (Pass) – produkt spełnia wymagania normy. 

Szczegółowe wyniki badań 

Badanie przeprowadzono na pięciu próbkach opisu „A-Black mesh sample” (czarna siatka) o wymiarach ok. 356 mm 
x 102 mm x 0,36 mm. 

Parametr Wynik dla wszystkich 5 próbek 

Dystans spalania (mm) 0 mm  

Czas spalania (s) 0 s  

Szybkość spalania (mm/min) 0 mm/min  

Uwaga techniczna: Płomień zgasł przed osiągnięciem pierwszego punktu pomiarowego. 

Wymagania normy 

Aby uzyskać wynik pozytywny, materiał musi spełniać jeden z poniższych warunków: 

 Szybkość spalania nie może przekraczać 102 mm na minutę. 

 Materiał przestaje się palić w czasie krótszym niż 60 sekund od rozpoczęcia pomiaru, a spalony odcinek nie 
przekracza 51 mm. 

Informacje dodatkowe 

 Badanie zostało przeprowadzone przez laboratorium SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., 
Ltd.. 
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 Do testów użyto komory do badania spalania poziomego (model G233F). 

Raport z badań (California Proposition 65) 

 Numer raportu: 68.435.25.9397.01B. 

 Data wydania: 22 maja 2025 r.. 

 Nazwa próbki: Siatka przeciw owadom z włókna szklanego (Fiberglass Insect Screen). 

 Opis próbki: Czarna plastikowa siatka (Black plastic mesh). 

 Okres badania: 16 maja 2025 r. – 21 maja 2025 r.. 

Podsumowanie wyników i wnioski 

Na podstawie specyfikacji klienta, badana próbka uzyskała wynik pozytywny (Pass) w następujących kategoriach: 

1. Całkowita zawartość ołowiu – Zgodna z California Proposition 65. 

2. Test na zawartość ftalanów – Zgodny z California Proposition 65. 

3. Całkowita zawartość kadmu – Zgodna z California Proposition 65. 

Szczegółowe wyniki analiz 

1.  

Całkowita zawartość ołowiu (Total Lead)  

 Metoda: Mineralizacja kwasowa/mikrofalowa, analiza metodą ICP-OES. 

 Wynik: Poniżej 10,0 mg/kg. 

 Limit klienta: < 100 mg/kg. 

 Wniosek: Pozytywny (Pass). 

2.  

Zawartość ftalanów (Phthalates Test)  

 Metoda: Ekstrakcja rozpuszczalnikiem i analiza GC-MS. 

 Wyniki dla poszczególnych związków: 

o DBP, DEHP, BBP, DIDP, DNHP, DINP, DNOP: Wszystkie wyniki poniżej progu wykrywalności ( < 
0,005%). 

 Limit klienta: < 0,1% dla każdego związku. 

 Wniosek: Pozytywny (Pass). 
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3.  

Całkowita zawartość kadmu (Total Cadmium)  

 Metoda: Mineralizacja mikrofalowa, analiza metodą AAS lub ICP-OES. 

 Wynik: Poniżej 10,0 mg/kg. 

 Limit klienta: < 300 mg/kg. 

 Wniosek: Pozytywny (Pass). 

Informacje o laboratorium 

Badanie zostało przeprowadzone przez TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch. 
Raport został przygotowany przez inżyniera projektu Hailey Tan i zweryfikowany przez przełożoną Angelinę Wang 

 

Raport z badań (Zawartość WWA/PAHs) 

 Numer raportu: 68.435.22.9579.01F. 

 Data wydania: 23 września 2022 r.. 

 Nazwa próbki: Siatka z włókna szklanego (Fiberglass Screen). 

 Kraj pochodzenia: Chiny. 

 Okres badania: 8 września 2022 r. – 20 września 2022 r.. 

Podsumowanie i wyniki 

Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia zawartości 15 wybranych związków z grupy WWA (15 PAHs). 

 Opis materiału: Czarna plastikowa siatka (Black plastic mesh). 

 Metoda badawcza: Ekstrakcja rozpuszczalnikiem, analiza metodą GC-MS. 

 Wynik ogólny: Wszystkie badane substancje znalazły się poniżej granicy wykrywalności (ND - nie wykryto). 

Szczegółowe wyniki dla wybranych substancji 

Dla wszystkich poniższych związków uzyskano wynik < 0,2 mg/kg (przy granicy raportowania 0,2 mg/kg): 

 Benzo[a]piren, Benzo[e]piren. 

 Benzo[a]antracen, Benzo[b]fluoranten. 

 Benzo[j]fluoranten, Benzo[k]fluoranten. 

 Chryzen, Dibenzo[a,h]antracen. 

 Benzo[ghi]perylen, Indeno[1,2,3-cd]piren. 
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 Naftalen. 

Suma 15 badanych związków WWA: < 1 mg/kg. 

Wymagania i normy (odniesienie) 

Raport odnosi się do wymogów bezpieczeństwa produktów (AfPS GS 2019:01 PAK), które określają limity zawartości 
tych substancji w zależności od kategorii produktu (np. zabawki, produkty mające kontakt ze skórą). 

 W przypadku badanej próbki, wyniki mieszczą się w najbardziej rygorystycznych limitach dla produktów 
konsumenckich. 

Informacje dodatkowe 

 Badanie zostało wykonane przez oddział TÜV SÜD w Shenzhen. 

 Wnioski wyciągnięto na podstawie próbek dostarczonych przez klienta. 

 

 


